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Uberarbeitung des franzdsischen Versuchs-
Standards fur ungebrannte Lehmsteine

Die ursprungliche franzésische Norm wurde erstmals
2001 verdffentlicht, oft auch bezeichnet als ,Mayot-
te” Norm. Mayotte ist eine franzdsische Insel im Indi-
schen Ozean, nahe Madagaskar. Klassische Baustoffe
gelten als 35% teurer auf der Insel [1]. Ein lokales Lo-
sungskonzept, bestehend aus gepressten Lehmstei-
nen (CEB), war ein ernstzunehmender Vorteil. Mayot-
te hat ein signifikantes Lehmstein-Erbe, bestehend
aus mehr als 18.000 gegenwartigen Gebauden. Der
verbreitete Gebrauch rief die franzdsische Norm fur
gepresste Lehmsteine hervor und kurzlich im Jahre
2018 eine technische Gultigkeitspriufung, Ubergeben
in Frankreich durch das CSTB (Centre Scientifique et
Technique du Batiment), um Lehmsteine lasttragend
fur R+1 (zweistdckig) Gebaude und bis zu R+4 (funf-
stockig) zu nutzen, wenn die Steine nicht-lastabtra-
gend sind [2].

Die franzosische Norm macht keine Angabe dazu, in
welcher Art von Gebaude die Lehmsteine genutzt wer-
den kdnnen. Sie vereinheitlicht die Testverfahren fur
die Steinproduzenten, die ihre Produkte nach der Art
inres Verhaltens bei den Normungstests kennzeich-
nen kénnen. Somit liefert sie auch fur die Kunden und
Kontrollstellen Qualitatsgarantien der Produkte. Dies
ist der Rahmen des Geltungsbereichs der alten und
neuen Version der Norm. Die betroffenen Materiali-
en sind ungebrannte Lehmblocks oder -steine (die
beiden Begriffe werden im Text aquivalent behandelt),
die fUr Innen- oder AuRenwande genutzt werden.

Tabelle 1: Anwendungsklassen von Lehmsteinen

Jegliche zusatzlich genutzten Stoffe (Additive oder
hydraulische Bindemittel), die nicht von Natur aus
im Lehm enthalten sind, mussen deklariert werden.

Die betreffenden Blocks sind Vollsteine mit nicht
mehr als 25% Lochanteil, die ein augenscheinliches
Trockenmassevolumen von mehr als 1050 kg/m? auf-
weisen. Die Eigenschaften der Steine, die getestet
und Ubereinstimmend mit der Norm verifiziert wer-
den sollen, werden im Folgenden beschrieben.

Anwendungsklassen

In der neuen Version bestimmen die Testergebnisse,
in welchen Anwendungsarten die die Steine genutzt
werden durfen.

Die beschriebenen Tests sind jene in Bezug auf den
Widerstand gegen Wasserzersetzung. Vier Anwen-
dungsklassen sind definiert in Bezug auf die Kli-
mabedingungen, denen die Steinwande ausgesetzt
sind. Diese Anwendungsklassen basieren auf jenen
der DIN 18945. Die Klassen sind in Tabelle 1 zu sehen.

Form, GréBe und Erscheinungsbild

Es gibt keine GréRenbeschrankungen der Steine. Sie
sollen die Form eines Quaders haben und ausrei-
chend homogen sein mit einer Dimensionsvarianz
von weniger als +/- 3 mm fur CEB und extrudierte
Lehmsteine und +/- 6 mm fur luftgetrocknete Lehm-
steine. Die Blocks sollten keine gravierenden Risse

Anwendungsbereich Anwendungsklasse
Unverputztes, der Witterung ausgesetztes AuRenmauerwerk CL1
Verputztes, der Witterung ausgesetztes Aulenmauerwerk CL2
Witterungsgeschutztes Aullenmauerwerk sowie Innenmauerwerk CL3
Trockene Anwendung im Innenbereich (ohne Mortel) CL4

LEHM 2020 - 1



UBERARBEITUNG DES FRANZOSISCHEN VERSUCHS-STANDARDS FUR UNGEBRANNTE LEHMSTEINE

01 Ausmalle von Mangeln an Steinecken

02 Ausmalle von Médngeln an Steinkanten

Tabelle 2: Maximale AusmaRe von Mangeln an Lehmsteinen nach Standort

Standort T T1

T2

Maximale AusmaRB (mm) 20 30

5

aufweisen (die die volle Lange eines Steines durch-
ziehen). Mangel an den Steinen, wie in Abb. 1 und
Abb. 2 zu sehen, sollten die in Tab. 2 beschriebenen
Ausmafie nicht Uberschreiten.

Druckfestigkeit

In der neuen Version der Norm ist nur die Tro-
cken-Druckfestigkeit bertcksichtigt. Die mechani-
sche Festigkeit eines Blocks variiert aullerordent-
lich mit seinem Wassergehalt [3]. Die Norm gibt vor,
dass der Stein nie wassergetrankt sein sollte. Spezi-
elle Konstruktionssysteme mussen fur Lehmsteine
durchdacht werden, die garantieren, dass die Steine

nicht von Wasser durchtrankt werden konnen.

Solche VorsichtsmaRnahmen mussen durch die bau-
ausfuhrenden Firmen beachtet werden und sind nicht
Umfang der aktuellen Norm.

Die Entscheidung, nur die Trockendruckfestigkeit

beizubehalten war durch folgende Grinde motiviert:

— Die Normalbedingungen stimmen mit der Tro-
ckendruckfestigkeit Uberein

— Wenn beide Werte dargestellt waren, bestunde
das Risiko, dass systematisch die Nassdruckfes-
tigkeit fur die Tragwerksplanung genutzt wurde.
Das wurde effektiv bedeuten, dass der Gebrauch
von ungebrannten Lehmsteinen komplett ausge-
schlossen werden, oder zumindest, dass Stabili-
sierungsmethoden Ubermallig begunstigt werden.
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Seit Jahrhunderten hat das intelligente Design der
Langlebigkeit von Gebauden aus ungebrannten
Lehmsteinen keinen Abbruch getan.

Testprozedur

Der Druckfestigkeitstest unterscheidet sich betracht-
lich von der deutschen Norm. Daher wird er hier de-
taillierter dargestellt.

Fur die franzdsische Norm wurde entschieden, der
Abfall der Druckspannung an den Kanten zu mini-
mieren um damit besser die Druckfestigkeitseigen-
schaften der gebauten Bauteil zu entsprechen. Um
den Energieverlust zu reduzieren, muss die Reibung
an den Kanten vermieden werden durch elastisches
Material, das seitliche Verschiebung erlaubt.

Das Kantenlangenverhaltnis wurde ebenso berlck-
sichtigt. Daher ist es erforderlich, ein Verbund von
zwei halben Steine mit einem standardisierten Mortel
zu testen (unabhangig von der SteingréRe). Dies er-
hoht das Kantenlangenverhaltnis, das den Effekt des
Energieverlustes an den Kanten reduziert und gibt
Richtwerte der Druckfestigkeit von zusammenge-
setzten Steinen. Eine Beschreibung der Testeinrich-
tung ist in Abb. 3 zu sehen.

Die in MPa ausgedruckten Ergebnisse korrespondie-
ren mit der Maximalkraft auf die Querschnittsober-
flache der Probe, die dann in unterschiedliche Kate-
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Mértelfige

Halbstein

03 Druckfestigkeitsprifung

Tabelle 3: Druckfestigkeitsklassen von Lehmsteinen

T=—  Teflonschicht

Obere Druckteller

Elastomer Membran

Untere Druckteller

Druckfestigkeitsklasse RC O

RC1

RC 2 RC 3 RC 4 RC5 RC 6

Druckfestigkeit, Mindestwert (N/mm?) <1 1

gorien klassifiziert werden kénnen, wie in Tab. 3 zu
sehen ist.

Dauerhaftigkeit gegenuiber Wasser und Frost

In der vorhergehenden Version wurde nur die flus-
sige Absorption durch Kapillaritat und die maRlichen
Schwankungen unter Extrembedingungen beruck-
sichtigt. In der neuen Version, die auf der deutschen
DIN 18945 basiert, sind verschiedene Tests berlck-
sichtigt, um den Einfluss von Wasser auf die Dauer-
haftigkeit der Steine einzuschatzen, die die Anwen-
dungsklasse festlegt.

Tabelle 4 zeigt die bertcksichtigten Tests und fur wel-
che Anwendungsklassen sie erforderlich sind.

Der Kapillaritatstest wird nicht weiter verfolgt, da ein
Konsens erreicht wurde, der ihm keine nutzlichen In-
dizien zur Dauerhaftigkeit zuschreibt.

Der Tauchprufung besteht daraus, einen Stein fur
10 Minuten 10 cm tief ins Wasser einzutauchen. Der
Masseverlust wird gewogen und ist der Indikator der
Resistenz des Steines gegen Materialabwaschung.
Dieser Test ermdglicht einen raschen Ausschluss je-
ner Steine, die sehr wasserempfindlich sind.

Der Kontaktprufung besteht daraus, feuchte Zel-
lulosettcher in direktem Kontakt mit dem Stein zu
platzieren. Das Ergebnis des Tests basiert auf der Be-
obachtung von Rissbildung oder anderen Mangeln.
Alle Klassen, in denen feuchter Mdrtel zum Einsatz
kommt, mussen diesen letzten Test bestehen.

Der Frost-Tau-Zyklus-Test wird nur fur die Klassen
CL1 und CL2 benétigt, wenn die AuRenwand-Steine
Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Die genutz-
ten Zyklen sind in Abb. 4 illustriert. In Abbildung 4,
(@) korrespondiert mit einer Durchfeuchtungspha-

Tabelle 4: Feuchte- und Frostverhalten von Lehmsteinen nach Anwendungsklasse

Tauchprufung Kontaktpriifung Frostpriifung
Klasse (Masseverlust in %) (Zyklen)
CL1 <5 Keine Risse oder Quellverformungen >15
CL2 <5 Keine Risse oder Quellverformungen >5
CL3 <20 Keine Risse oder Quellverformungen Keine Anforderungen
CL4 Keine Anforderungen Keine Anforderungen Keine Anforderungen
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04 Ermittelte Temperaturen wahrend der Frostprufung

se (0,5 g/cm? durch die feuchten Zellulosetlcher,
(b) ein Zeitraum, in dem die Probe in einem versie-
gelten Behalter oder Klimakammer ohne feuchte Zel-
lulosetlcher platziert ist, (c) ist wieder ein Befeuch-
tungszyklus (0,25 g/cm?). Das Testergebnis basiert
wiederum auf der Beobachtung der Risse und an-
derweitigen Mangel.

Abriebfestigkeit

Dieser Test stammt aus der vorigen franzdsischen
Norm. Er besteht daraus, einen Stein mit einer Me-
tallbUrste mit einer festgelegten Masse gleichmalig
eine bestimmte Zeit lang zu reiben.

Die Masseabweichung wird aufgezeichnet und
das Ergebnis wird durch den Abrieb-Koeffizienten
(g/cm?) ausgedriickt, der durch folgende Formel er-
zeugt wird:

My — M,
Ca=——7—
S
wahrend M, und M; die Trockenmasse vor und nach
dem Test sind, ist S die Oberflache, die wahrend des
Tests geburstet wird. Der Abriebtest ist fur die Zertifi-
zierung der Blocks nicht verpflichtend.
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Kennzeichnung der Steine

Durch die Norm zertifizierte Steine werden eine Kenn-
zeichnung mit der Art des Herstellungsprozesses, der
Anwendungsklasse, den Druckfestigkeits- und Roh-
dichtekategorien, den Malen, der Menge an Stabili-
satoren und dem Bezug zur aktuellen Norm tragen.
Zum Beispiel: BTE - CL2 -RC 4 -2,0-5x%x11x 22 -
0% — XP P13-901.

Bei der Produktionsmethode steht die Abkurzung BT
auf franzésisch fur Lehmstein ,Brique de Terre” und
der folgende Buchstabe bedeute entweder gepresst,
extrudiert oder handgeformt (Adobe).

Zusatzliche Tests

Weitere Beschreibungen kénnen erfolgen — sie sind
allerdings nicht verpflichtend. Hiermit sind bspw. Der
Dampfresistenz-Faktor oder die thermische Leit-
fahigkeit gemeint. Diese Tests beziehen sich direkt
auf bestehende europaische Normen wie bspw. die
NF EN ISO 12572 und eine der folgenden NF EN 12664,
NF EN 12667 oder NF EN 1745. Feuerwiderstandstests
wurden als nicht notwendig erachtet, wenn der Stein
weniger als 1% der Trockenmasse an organischem
Material enthalt.
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Produktions- Klasse Druckfestigkeit Rohdichte Dimensionen Stabilisatoren Referenznorm
methode Kategorie Kategorie (cm) (%-trockenmasse)
BTC CL1 RC O 1,2 hxbxl 0% XP P13-901
BTE CL2 RC1 1,4 <5%
BTM CL3 RC 2 1,6 5-10%
CL4 RC 3 18 >10 %
RC 4 2,0
RC5 2,2
RC 6

Beispiel: BTE - CL2 -RC 4 - 2,0 - 5x 11 x 22 - 0% — XP P13-901

05 Kennzeichnungsschema von ungebrannten Lehmsteinen

Zusammenfassung

Dieser Beitrag prasentiert eine kurze Zusammenfas-
sung der neuen Fassung der franzdsischen Experi-
mental-Norm XP P13-901. Die vollstandigen Testpro-
tokolle sind nicht beschrieben, da sie durch die Norm
zur Verflgung stehen werden. Die Norm zertifiziert
ungebrannte Lehmsteine, sie liefert einheitliche Test-
protokolle fur Steinproduzenten, um die Ausfuhrung
ihrer Produkte zu deklarieren. Die Uberarbeitung die-
ser Norm gibt eine steigende Dynamik im Bereich der
Lehmkonstruktionen wider. Normen und Regularien
sind in Frankreich noch immer nicht ausreichend
vorhanden, um dem Lehm dazu zu verhelfen, ein ak-
zeptierter Baustoff zu werden.

Es gibt einem steigenden Bewusstsein in der Of-
fentlichkeit und bei den Behdrden, den Lehm starker
zu nutzen. Im Jahr 2020 wird ein nationales Lehm-
bau-Projekt zur Zusammenfihrung von Wissen-
schaftlern und Fachleuten gestartet, um an jenen Ge-
gebenheiten zu arbeiten, die noch immer eine Hurde
fur die Entwicklung des Lehmbausektors sind.
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